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RICONOSCIMENTI UFFICIALI MINISTERI

ITALIANI RAPPORTO DI PROVA N. 251192

- Legge 1086,71 con D.M. 27,11/82 n. 22913 “Prove sui
materiali da costruzione”

- D.M. D9/11/99 “Certificazione CE per le unitd da diporto”.

- .M. 04,08 94 “Certificazione CEE sulle macching”,

- Wotifica n. 757890 del 15/12'98 “Gertificazione CEE per gli

—Emar;;?g;z)ga"st:ém‘f_icaﬂoneCEE in materia di recipienti LuOgO e data di emiSSiOIIle: Bellaria'Igea Marlna " Italia. 05/02 ’2009

semplici a pressione”.

- D.M. 08/07/93 "Certificazione GEE concernente la sicurezza
dei giocattali”.

b : = ) cmita ’ 5 . .
incarni o veetioa el sz« cotormid e podert | Comnmiittente: THERMAL TECNOLOGY S.r.l. - Via Montello, 67 - 31031 CAE-
consumatore,

- D.M. 02/04/98 “Rilascio di attestazioni di conformitd delle .
cg?n.eriiﬂ;p & p{es&lz?unli en:fggzma d;i czmpen}wem\ degli RANO DI SAN MARCO (TV) - Ital[a
edifici e degli impianti”.

- Legge B18/84 e D.M. 26,03/85 con autorizzazione del 21/03/86
“Prave di reazione al fuoco secondo D.M, 26/06:84".

- Legge 818/84 e D.M. 26/02'85 I del 10/07/86 2 3
“Prove di resi:tenza al fuoco ;ﬁiﬁﬁf’éﬁ'ﬁﬁ n. 91 del Data della I'IChIeSta della prova: 1 9/1 2/2008
14/09/61".

- Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 03/07/92
"Prove di resistenza al fuoco secondo Circalare n. 7 del

,04/91 norma CNVVF/CCI UNI 9723". .

o maceo ey s | INUMero e data della commessa: 43632, 1 9/12/2008
“Prove su estintori d'incendio portatili secondo D.M.

4 2012782"

- Legge 46,82 con D.M. 09/10/85 “Immissi II'albo dei . . .
\.j}gcgstuﬂ am;r?;ati asvoigere me&r::;s;g:ﬁg:e :pp‘\)ic;:i:m Data del rlcevlmento dEI camplone: 1 1/1 2/2008
a tavore delle piccole & medie industrie”,

- Protocollo n. 116 del 27.03/87 “Iscrizione allo Schedario
Anagrafe Nazianals dell_e_ricerche con cn_dice IN.E0490Y3Y", ) 2

- Decreto ?QIDS. 02 “Certificazione CE ;1\ rlipondenza della Data dell esecuzione de}la prova: 1 9/0 1/2009
conformita delle attrezzature a pressione”.

- Decreto 14/02/02 “Certificazione GE di conformita in materia
di emissione acustica ambientale per macchine e attrezzature”.

- Decreto 05/02/03 “Esecuzione dell edure di valutazio . . . - . .
deta conormia gereupasgumenomarene | Oggetto della prova: Prove di reazione al fuoco dei pavimenti - Parte 1: Valutazione

-G.UR.I n 236 del 07/10/04 "Certificazione CE sugli
aseensori”,

- Notit Ie attivitd di attestazione della conformita all 111 1
I del comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore
costruzione,

ENTI TERZ): radiante secondo la norma UNI EN ISO 9239-1:2006

- SINCERT: Accreditamenti n. 057A del 19/12/00 "Organismo
di certificazione di sistemi di gestione per la qualita” e n. 0828
del 12/04/06 “Organismo di certificazione di prodotto”.

- SIT. Centro multisede n. 20 (Bellaria - Pomezia) per grandezze . . .
fermometiche & ltiche. Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 5 - Via Verga, 10 - 47043 Gat-

- [CIM: "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di

Certificazione di Prodotto”. - =
- IMQ: “Prove di laboratorio nell’'ambito degli schemi di ) -

Gertificazione di Prodotto per canne fumarie®. teo (FC Ita‘ha
- UNCSAAL: Riconoscimento del 26/03/85 “Laboraterio per Je

prove di certificazione UNCSAAL su serramenti e facciate

W ove oo neramto estscemian | PrOvenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Certificazione di Prodotto per termacaminetti a legna con
fluida a circolaziane forzata”.

- CSI-UNI: “Prove di laboratorio in ambito degli schemi di 2 ")
Certificazione di Prodotto per serramenti esterni”, i 1 b 1 .

Setteazned Procotoper serament et | Identificazione del campione in accettazione: n. 2008/2842/2
per materiali isolanti”,

- iFT. “Prove di laboratorio e sorveglianza in azienda nefl'ambito
degli schemi di Certificazione di Prodotto per porte, finestre,
chiusure oscuranti (antieffrazione) e serramenti”,

-EFSG: "Prove di laboratorio su casseforti e altri mezzi di
custodia”

- AENOR: “Valutazione della conformita ai fini della marcatura
CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti da
costruziong”.

- VTT-Finlandia; “Valutzzione della conformita ai fini della
marcatura CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti D " . d l " %
da costruzione™. P

- C.C.LAA. Rimini: 28 0104 “Verifica periodica dell'affidabilita enominazione de Cdl‘l’lpl()ne =
metrologica di strumenti metrici in materia di commercio”,

PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE: " . . " .

- AL Assosizione talana di Acusice. Il campione sottoposto a prova € denominato “GENIUS”.

- AICARR: As=ociazione |taliana Condizionamento dell'Aria
Riscaldamento Refrigerazione.

- AICQ: Associazione Italiana per la Qualita.

- AlPnD: Associazione Italiana Prove non Distruttive.

- ALIF: Associazioni Laboratori Haliani Fuoco

- ALPI; Associazigne Laboratori di Prova indipendenti.

- ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and
AirCanditioning Engineers In¢.

- ASTM: American Society for Testing and Materials

- ATIG: Associazione Tecnica Italiana del Gas.

- CTE: Gollegio dei Tecnici della Industrializzazione Edilizia.

- CTI: Comitato Termatecnico Italiana.

- EARMA: European Association of Research Managers and
Administrators.

- EARTO: European Association of Research and
Technology Organisation.

- EGOLF: European Group of Official Laboratories for Fire
Testing.

- UNI: Ente Nazionale Italianc di Unificazione
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Criteri di classificazione.

I criteri di classificazione sono dati nella Decisione della Commissione Europea 2000/147/EC del 8 febbraio
2000, che integra la Direttiva 89/106/EC riguardo alla classificazione delle prestazioni di reazione al fuoco
dei prodotti da costruzione, ¢ nella norma UNI EN 13501-1:2007 del 05/07/2007 “Classificazione al fuoco dei
prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al
fuoco™. I criteri di classificazione che riguardano questo metodo sono indicati qui di seguito (la classificazio-

ne non si basa unicamente sui risultati di questo metodo di prova).

Classe A2;; Flusso di calore critico > 8,0 kW/m® Classe By,  Flusso di calore critico > 8.0 kW/m?
Classe Cp;,  Flusso di calore critico > 4,5 kW/m® Classe Dg;,  Flusso di calore critico > 3,0 kW/m®
Produzione di fumo s1 Fumo < 750 %-min Produzione di fumo s2 non sl

Conclusioni.

Dall’esame dei risultati emersi dalla prova eseguita sul campione costituito da elemento riscaldante a pavi-
mento costituito da tessuto in poliestere accoppiato a cavo con conduttore in fibra di carbonio isolato con sili-
cone, film in poliestere alluminizzato, strato in poliestere, film in poliestere alluminizzato e tessuto in polie-
stere, denominato “GENIUS” e presentato dalla ditta THERMAL TECNOLOGY S.r.l. - Via Montello, 67 -
31031 CAERANO DI SAN MARCO (TV) - Italia, sono stati rilevati i seguenti valori

Flusso di calore critico: 12,0 kW/m?
Produzione di fumo: 42,1 % -min

Incertezza: — L’incertezza estesa sul valore di flusso di calore critico € 0,71 kW/m?,
— 1l livello di fiducia “p” dell’incertezza estesa & 95 %.
— 11 fattore di copertura “k,,” dell’incertezza estesa ¢ 1,96.
Nota: [ risultati di prova sono collegati al comportamento delle provette di un prodotto nelle particolari con-

dizioni di prova; non sono da intendersi come ’unico criterio per la valutazione del potenziale rischio
di incendio del prodotto nel suo impiego.
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